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Resumo:A sociedade se desenvolve através de varios fatores, entre eles a insercéo da
pesquisa cientifica em escolas e universidades, conquanto pouco difundida entre 0s
alunos de ensino médio e de graduacdo no Brasil, principalmente na regido norte do
pais. Em virtude disso, o artigo visa apresentar atividades que os alunos de graduacéo
e ensino médio desenvolveram na iniciacdo cientifica, voltado a pesquisa de fibras
vegetais da Amazonia. O trabalho utilizou uma ampla pesquisa de campo em fibras
naturais que existem e estdo disponiveis na cidade de Belém e regido metropolitana que
possa vir a ser utilizado na fabricacdo de material compdsito com possibilidades de
aplicacdo. Os alunos realizaram uma pesquisa de campo, verificando a disponibilidade
dessas fibras e mapeando os locais onde essas fibras podem ser encontradas,
objetivando desenvolver um banco de dados das fibras naturais vegetais disponiveis na
cidade de Belém e regido metropolitana.

Palavras-chave:Fibras Naturais, Interacdo Universidade/Escola, Pesquisa Cientifica.

1. INTRODUCAO

Atualmente existe uma tendéncia mundial de valorizar materiais que, além de baixo
custo, possam ser ambientalmente corretos. Esta Ultima condicao refere-se aos aspectos
renovaveis, biodegradaveis e reciclaveis que possam ser apresentados pelo material.
Exemplos tipicos sdo os compdsitos de matriz polimerica reforcados com residuos de
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fibras lignoceluldsicas. Além de ndo causarem problemas ao meio ambiente, 0s

compdsitos reforgados com este tipo de fibra residual, podem substituir de maneira
vantajosa, produtos de madeira. Comparativamente com fibras sintéticas como a de
grafite, aramida, carbono e vidro, as fibras naturais lignoceluldsicas residuais tém a
vantagem de custos muito baixos que podem fazer uma grande diferengca no momento
de uma escolha comercial (MONTEIRO, 2006).

Ao longo das ultimas décadas, com o advento da necessidade da preservacdo do
meio ambiente, 0o uso das fibras vegetais em diversas aplicagdes deixou de ser
meramente empirica para dar espago a pesquisas mais intensas sobre o seu uso aplicado
a novas tecnologias e produtos alternativos. Atualmente, o0s pesquisadores
compreendem que 0s recursos naturais nao devem ser desperdicados, e sim, preservados
como um material reciclavel, biodegradavel por apresentarem uma série de vantagens
sobre as fibras sintéticas justificando assim o seu uso como reforco em matrizes tanto
cimenticias como poliméricas. Ou seja, fibras vegetais fartamente encontradas no solo
brasileiro (CARVALHO et al., 2004).

Nas ultimas duas décadas, com o aumento das pressdes da sociedade para um uso
mais racional dos recursos naturais,as fibras lignoceluldsicas voltaram a ser uma opcao
para diversas aplicacdes, pois além de ser um recurso natural renovavel e biodegradavel,
sdo neutras em relacdo a emissdo de CO,.Este ultimo aspecto coloca essas fibras como
materiais totalmente dentro do contexto do Protocolo de Kyoto, o que aumenta a
potencialidade de seu emprego (MOHANTY, 2002).

O uso de fibras naturais como reforgo para termoplasticos vem despertando o
interesse tanto para fins académicos como para aplicacdes industriais. Esse fato ocorre
principalmente devido a atual necessidade de preservar o meio ambiente e de utilizar os
recursos naturais brasileiros disponiveis,além de contribuir para a despoluicdo
ambiental. Atualmente as fibras naturais mais utilizadas na produgdo de compdsitos séo:
juta, rami, linho e sisal (AGOPYAN, 1997).

A exploracdo de fibras vegetais no Brasil é uma atividade extrativista, tanto na
Amazonia quanto na Bahia; algumas comunidades de baixa renda das regides Norte e
Nordeste dependem da extragdo dessas fibras naturais para sobreviverem
(SAVASTANO JUNIOR, 1997).

As fibras vegetais possuem caracteristicas que tornam seu uso vantajoso, como
baixo custo, baixa densidade, resisténcia e modulo especifico elevados, o fato de serem
abrasivas e, portanto, ndo desgastarem os equipamentos do processo, ndo serem toxicas,
podendo ser facilmente modificadas por agentes quimicos, serem abundantes e obtidas
de fontes renovaveis. As fibras vegetais sdo bem mais baratas do que as sintéticas, e
podem substituidas em muitas aplicacdes onde o custo é o fator mais relevante do que a
resisténcia.

2. MATERIAIS E METODOLOGIA

O processo de integracdo Universidade/Escola de ensino médio iniciou uma vasta
pesquisa de campo conjunta com os alunos de graduacdo e pds-graduacdo da
Universidade Federal do Para, no qual os alunos foram direcionados a investigar com
micro-empresarios do ramo da venda e confeccdo de artesanatos, as fibras vegetais
existentes na cidade de Belém e regido metropolitana.

Porém, antes mesmo da realizacdo desta pesquisa, 0s alunos de graduacédo e ensino
médio foram colocados em contato com o material de estudo, no caso as fibras vegetais.
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Essas fibras podem ser utilizadas como refor¢co de compositos polimeéricos. Mostrando

suas principais caracteristicas e peculiaridades. Esclareceram-se a tematica trabalhada
na pesquisa, 0s objetivos e metodologia adotada.

Diante disto, fez-se necessério a elaboragdo de um questionario que melhor
respondesse as expectativas e alcangassem 0s objetivos propostos. Servindo de base
para o direcionamento da pesquisa.

O questionario foi elaborado de maneira que se obtivessem as informacdes julgadas
mais importantes para catalogacdo das fibras e dos recursos naturais encontrados. Como
por exemplo: nome e tipo da fibra, local de origem, aplicagdes, fornecedor, preco, entre
outras perguntas que foram relevantes para a pesquisa em quest&o.

Foi realizada uma ampla pesquisa de campo sobre as fibras vegetais que existem e
estdo disponiveis na cidade de Belém e regido metropolitana que possa ser utilizada
como material compdsito de engenharia.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

A pesquisa se desenvolveu de maneira eficiente. Os alunos desempenharam um
papel importante junto as fontes ou fornecedores de fibras vegetais disponiveis.
Demonstrando a importancia de uma pesquisa de campo para coleta de dados e
materiais para elaboracao de estudos e pesquisa cientifica para producédo de ciéncia.

Foi demonstrada também a importancia da metodologia adotada para trabalhos
cientifico. Adotando os mesmo procedimentos para coleta de dados ou informacdes de
todas as fibras. E a importancia de elaboracao de relatorios técnicos-cientificos parciais
e finais sobre o andamento e finalizacao do trabalho.

Como resultados da pesquisa temos as fibras vegetais encontradas foram: Fibra de
Sisal, Fibra de Juta, Fibra de Coco, Fibra de Carnalba, Fibra de Buriti, Fibra de Trigo,
Fibra de Patchouli, Fibra da Palha da Costa. A Figura 1 mostra os tipos de fibras
vegetais encontradas na pesquisa.

Fibra de Sisal Fibra de Juta Fibra de Coco Fibra de Carnauba
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Fibra de Patchouli Fibra Palha da Costa

Figura 1 — Tipos de fibras vegetais disponiveis na cidade de Belém e regido
metropolitana

As fibras vegetais encontradas foram de suma importancia para desenvolvimento
do trabalho. Efetuou-se o mapeamento das localizagGes onde foram encontradas essas

fibras.

Na Figura 2 mostra a localizacdo onde foram encontradas as fibras na regido

metropolitana da cidade de Belém.
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Figura 2 — Localizacdo onde foram encontradas as fibras na regido metropolitana de
Belém

Com mapeamento das localizacdes onde foram encontradas as fibras. Os alunos
identificaram os pontos de localizagdo das fibras para a préxima etapa da pesquisa que
sera de caracteriza-las as fibras para verificacio de suas propriedades e sua
aplicabilidade como reforco de materiais compdsitos poliméricos.

3.1. Autorizagdes/Reconhecimento

Os autores sdo responsaveis por garantir o direito de publicar todo o conteudo de
seu trabalho.

4. CONSIDERACOES FINAIS

A importancia de inseri alunos de graduacdo e ensino médio nas pesquisas
cientificas da Universidade Federal do Para. E sem divida de grande importancia para
formacdo profissional desses alunos que desde o ensino médio tem contato direto com
as pesquisas efetuadas dentro da universidade. Fazendo a interacdo com os alunos de
graduacdo na troca de informagdes, sendo benéficas para ambas as partes. Vale citar
tambem toda aprendizagem adquirida pelos alunos dentro dos laboratorios da
universidade. Onde os mesmo sé&o orientados e direcionados, a estudarem e pesquisarem
sobre suas areas de atuacdo ou onde irdo atuar. Para suas eficientes formacoes
profissionais e pessoais.

O trabalho alcancou seus objetivos de interagir os alunos de graduacdo e ensino
médio junto a pesquisa cientifica da Universidade. E verificar os tipos de fibras vegetais
disponiveis na cidade de Belém e regido metropolitana.

As catalogacdes dos tipos de fibras disponiveis e locais onde foram encontradas
serdo de extrema importancia para estudos futuros com estes tipos de materiais.
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Vale citar que este trabalho foi apenas a primeira etapa de uma pesquisa que visa

também caracterizar essas fibras e aplicar as mesmas como materiais compdsitos de
engenharia. Tendo como elementos principais dessa pesquisa, dois fatores: produzir
materiais de baixo custo e ecologicamente corretos.
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INSERTION OF STUDENTS GRADUATION AND
SECONDARY EDUCATION IN SCIENTIFIC RESEARCH OF
FIBER PLANT

Abstract: The society develops through several factors, including the scientific research
insertion in schools and universities, while not widespread among high school and
under graduate students in Brazil, particularly in the north of the country. Because it,
this article presents activities that high school and under graduate students developed
in research, oriented to natural fibers at Amazon research. The study used an extensive
field research about natural fibers that exist and are available in the Belém’s city and
the metropolitan area which may be used in the composite manufacture material with
application possibilities. The students executed afield survey, checking the availability
of these fibers and mapping the locations where it can be found, in order to develop a
natural vegetable fibers available database in Belém s city and the metropolitan area.

Key-words: Natural Fibers, Interaction University / School, Scientific Research.
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